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   INFORMACIÓN TÉCNICA – technical information  
 

   STANDARD UNE-EN 14411:2016 
   AZULEJO PRENSADO EN SECO - NO ESMALTADO - ABSORCIÓN DE AGUA INFERIOR AL 0,5% // Grupo Bia 
   DRY PRESSED TILE – UNGLAZED (  UGL  ) -  ABSORPTION OF WATER LESS THAN 0.5% // Grupo Bia 
 
   Porcelánico rectificado / porcelain rectified 

 

   Modelo / Model:   LAGO  
   Formato / Real Size:    148x900 mm       
   Espesor / Thickness:   10 mm 
 

STANDARD 
STANDARD 

ENSAYO      CARACTERISTICAS 
ESSAY          FEATURES 

REQUERIMIENTOS 
REQUIRED 

RESULTADOS (*) 
RESULT(*) 

EN-ISO 10545 / 3 Water absorption / Absorción de agua Grupo BIa E ≤ 0,5%  E ≤ 0,3% 

 
 
EN-ISO 10545 / 4 

Bending strenght / Resistencia a la flexión ≥ 35 N/mm2  > 40 N/mm2 

 Breaking strenght / Resistencia a rotura ≥ 1300 N  > 2000 N 

EN-ISO 10545 / 6 Resistance to DEEP abrassion / Resistencia a la abrasión PROFUNDA 175 MM3 
  
Cumplies / Cumple 
 

    

EN-ISO 10545 / 11 DETERMINATION OF CRAZING RESISTANCE / Resistencia al cuarteo  Required / Requerida 
  
Cumplies / Cumple 
 

EN-ISO 10545 / 12 Frost resistance / Resistencia a helada Required / Requerida 
  
Cumplies / Cumple 
 

EN-ISO 10545 / 13 Resistance to chemical and swimming pool salts 
Resistencia a agentes químicos y sales de piscina  

 
Min UG/ UGL - B 
 

 
UG / UGL - A 
 

EN-ISO 10545 / 14 Stain resistance / Resistencia a las manchas Min. Class 3 
 
Class 5 
 

UNE ENV 12633 Slip resistance (Pendulum Test) / Antideslizamiento (Test del péndulo) Min. Class 1 

 
Class 2    NATURAL 
Class 3   Antislip 
 

DIN 51130 Critical angle (Inclined platform) / Ángulo crítico (Plataforma inclinada) Min. R9 

 
R10            NATURAL 
R11            Antislip 
 

DIN 51097 Critical angle (Wet loaded barefoot) / Ángulo crítico (Pies descalzos) Min. Class A Class A+B   NATURAL 
Class C        Antislip 

UNE EN 13501 - 1:2002 Reaction to fi re test / Test de reacción al fuego  A1 / A1FL 

 
 
 
(*) Los valores declarados son el promedio obtenido en laboratorio interno de diferentes producciones. (marzo 2.020) 
(*) The declared values are the average obtained in the internal laboratory of different productions.   (March 2,020) 

 


